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WŁAŚCIWOŚCI
Farba o wysokiej jakości z efektem struktury. Idealnie chroni i dekoruje elewacje i wewnętrzne ściany budynków tworząc trwałą, 
elastyczną i matową powłokę. Charakteryzuje się wysoką siłą krycia i dobrą odpornością na warunki atmosferyczne. Zawiera drobne 
kruszywo, które zwiększa przyczepność farby do powierzchni jednocześnie nadając powłoce delikatną strukturę. 
Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej. 

ZASTOSOWANIE
Farba strukturalna polecana jest do pierwotnego i renowacyjnego wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych ścian na zewnątrz 
i wewnątrz budynków. 
Może być stosowana bezpośrednio na warstwę zbrojoną ocieplenia w zastępstwie podkładu tynkarskiego, gdy warstwa tynkowa na 
ociepleniu będzie wykonywana w późniejszym terminie.

Zalecana do malowania:
- starych i nowych mineralnych podłoży budowlanych np. tynków cementowych, cementowo-wapiennych, 
- podłoży pokrytych dobrze związaną powłoką farb dyspersyjnych,
- nieotynkowanych murów z betonu, cegieł, bloczków, pustaków itp.,
- płyt gipsowo-kartonowych,
- tynków i gładzi gipsowych,
- systemów dociepleń pozostających w stanie nieuszkodzonym.

TECHNOLOGIA WYKONANIA
Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych oraz innych warstw mogących osłabić przyczepność farby, itp. Podłoże powinno być 
wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić 
preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone 
tynki lub złuszczone powłoki malarskie) należy usunąć. Stare podłoża mineralne zmyć wodą. 
W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wyrównać odpowiednią zaprawą wyrównującą zgodnie z kartą 
techniczną produktu.
W przypadku nakładania farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy 
i cementowy) zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Na wszystkie chłonne, osypujące się, pylące podłoża należy nanieść 
grunt głęboko penetrujący SKAŁA PG.
Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby podłoże należy zagruntować preparatem SKAŁA POB lub SKAŁA PG, który zapobiega przesuwaniu się 
kamienia po powierzchni. Czas wysychania zastosowanego na podłożu preparatu w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C 
i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok.6 godzin. Na zewnątrz gruntowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie 
prac, jak i w okresie wysychania podkładu przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadami atmosferycznymi. 
Przygotowanie farby:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym 
w celu wyrównania konsystencji. W uzasadnionych przypadkach farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody (ok. 5%). 
Zbyt duże rozcieńczenie może być przyczyną zmniejszenia siły krycia, co skutkuje pojawianiem się przebarwień. Nie wolno mieszać 
farby z innymi materiałami. Nie dolewać gruntu. 
W przypadku produktu barwionego po otwarciu opakowania należy sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem. 
Nanoszenie:
Farbę można nanosić na podłoże za pomocą wałka lub natryskowo. W obu metodach nakładania zaleca się nanoszenie dwóch 
warstw. Drugą warstwę farby nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu i związaniu pierwszej warstwy, czyli po upływie min. 24 
godzin. Do malowania wałkiem zaleca się zastosowanie specjalnego wałka malarskiego do farb elewacyjnych. 
W przypadku nakładania natryskowego należy nanieść farbę w dwóch warstwach na zagruntowane podłoże podkładem gruntującym 
SKAŁA POB. Po nałożeniu pierwszej warstwy zaleca się rozprowadzenie jej wałkiem bezpośrednio po natrysku.

Parametry do nakładania natryskowego obu warstw:
   •  odległość pistoletu od malowanej powierzchni 20 cm
   •  średnica dyszy 1 mm
   •  ciśnienie 3,5 bar

Na zewnątrz natrysk mechaniczny stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie. 

STRUKTURALNA
Wysychanie:
Czas wysychania farby zależy od stopnia przygotowania podłoża, temperatury i wilgotności i wynosi min. 24 godziny.
Podczas nakładania i wysychania materiału temperatura nie może być niższa od +5ºC oraz wyższa niż +25ºC. 
W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania  wydłuży się. 
Nowo wykonaną powłokę malarską chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadami atmosferycznymi. 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej jedną całość architektoniczną w jednym 
cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. 
Przed przystąpieniem do malowania wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do malowania odpowiednio 
osłonić i zabezpieczyć. 
Podczas nanoszenia i  wiązania farby na zewnątrz powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do 
+25°C. Nie powinno się wykonywać prac na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i przy dużej wilgotności 
powietrza. 
W celu zabezpieczenia całkowicie niezwiązanej powłoki malarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych 
zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych. 
Uwaga: Niska lub wysoka temperatura oraz duża wilgotność powietrza mogą mieć niekorzystny wpływ na odcień powłoki malarskiej. 
Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz na podłożach niezabe-
zpieczonych przed podciąganiem kapilarnym. 
Ze względu na zwiększoną absorpcję promieniowania cieplnego na elewacjach nie zaleca się stosować ciemnych kolorów tzn. takich 
dla których współczynnik odbicia światła Y jest mniejszy niż 20%. 
Udział farby w takich kolorach nie powinien przekraczać 10% powierzchni elewacji.

ZUŻYCIE
Malowanie wałkiem - ok. 0,3-0,45 kg/m2 (przy jednokrotnym malowaniu). Zalecana ilość warstw: 2.
Malowanie natryskowe - I warstwa 0,5 kg/m2, II warstwa 0,9 kg/m2.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY
Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia spłukać czystą wodą.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności do użycia wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, 
w dodatniej temperaturze, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Zawiera: masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 
220-239-6] (3:1) Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 
Gęstość 1,5-1,6g/cm3; 
Dopuszczalna zawartość LZO kat. A (a) FW: 30 g/l
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Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia prac, ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
nieprawidłowe użycie materiału i zaistniałe z tego powodu szkody. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może 
w znaczący sposób obniżyć jakość zastosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Wraz z ukazaniem 
się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne. 

farba strukturalna z kruszywem


