TRAWERTYN

Gruboziarnista mineralna masa dekoracyjna w kolorze piaskowym

- katwy w aplikacji

- Pozwala na uzyskanie ekskluzywnych powtok o wyrafinowanych strukturach
- Dtugi czas korekty

- Dowolne kreowanie przestrzeni fakturg

- Do stoswania wewnatrz i na zewnatrz

- Wysoka odpornosé na warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne

- Zapewnia pomieszczeniom wytwornos¢ i wyjatkowa elegancje

WEASCIWOSCI

TRAWERTYN to szlachetna, mineralna, sucha mieszanka dekoracyjna na bazie spoiwa cementowego, naturalnych kruszyw i srodkéw
modyfikujacych. Produkt jest doskonata imitacja TRAWERTYNU z jego charakterystycznymi przebarwieniami wzerami i ubytkami.
Nadaje wnetrzom wyjatkowy, odwazny charakter. Petny zestaw zawierajacy wszystkie produkty systemu potrzebne do uzyskania
efektu to: Podktad Gruntujgcy - TRAWERTYN - Lakier SATGLAZER.

ZASTOSOWANIE

Produkt stosowany do wykonywania dekoracyjnych, nowoczesnych aranzacji wnetrz oraz elewacji. Ciekawie prezentuje sie na
detalach architektonicznych, takich jak kominki, kolumny itp. Dzieki odpowiedniej aplikacji masa pozwali uzyskac¢ powierzchnie
imitujaca wygladem TRAWERTYN. Pozwala na uzyskiwanie réznorodnych trwatych efektéw dekoracyjnych, ktére uzaleznione sg od
zastosowanych narzedzi raz od inwencji i kreatywnosci wykonawcy. Charakterystyczne wzery moga by¢ potozone pionowo badz
poziomo w zaleznosci od upodobania klienta. Polecany do dekoracji mieszkan i wnetrz uzytecznosci publicznej. Polecany do zastoso-
wania w systemie.Ten system moze by¢ zaréwno dodatkiem idealnie podkreslajacym inne elementy, ale tez centralnym punktem
aranzacji.

Zalecany na:

- tynki cementowe i cementowo-wapienne,

- beton, bloczki z betonu komérkowego,

- ptyty gipsowo-kartonowe,

- cegte,

- wszystkie podtoza nosne po ich wczesniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

KARTA TECHNICZNA

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ nosne, suche i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farb olejnych
i emulsyjnychitp. Podtoze powinno by¢ wolne od agresji biologiczneji chemicznej. W przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub
grzybdw podtoze nalezy oczysci¢ preparatem SKAEA RENOVA produkt algo- i grzybobdjczy. Warstwy podtoza o stabej nosnosci jak
gtuche tynki, odspojone powtoki malarskie itp. nalezy usunac. Podtoza mocno chtonne, luzno zwiazane, sypiace sie i skredowane
zagruntowac gruntem SKAEA PG. Niezaleznie od rodzaju podtoza zawsze przed naktadaniem TRAWERTYNU wymagane jest
gruntowanie Preparatem Gruntujacym.

Przygotowanie produktu:

Do 10kg suchej mieszanki dodac¢ 3 litry czystej, zimnej wody i doktadnie wymieszac wiertarka/mieszarka wolnoobrotowa do uzyska-
nia jednorodnej konsystencji gesto-plastycznej. Nastepnie mase odstawic na ok. 5 min., po czym powtdrnie wymieszac. Produkt jest
zdatny do uzycia przez okoto 1,5 do 2 godzin od zarobienia w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza. Nie wolno mieszac
g0 z innymi materiatami.

Wykonanie:

TRAWERTYN naktada¢ na zagruntowane podtoze Podktadem Gruntujacym. Czas wysychania podktadu ok. 6h. TRAWERTYN
naktadamy w dwdch warstwach za pomoca pacy weneckiej. Pierwsza warstwe natozy¢ na gtadko, na grubos¢ ziarna i pozostawic do
catkowitego wyschniecia na ok. 24 h. Po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy mozemy przystapi¢ do naktadania drugiej (czas
wysychania zalezy od panujacej temperatury i wilgotnosci). Druga warstwe natozyc¢ na catg dekorowang powierzchnie i wyréwnac.
W fazie wysychania drugiej warstwy kantem pacy wyprowadzi¢ wzoér poprzez miejscowe wydrapywanie nadajac powierzchni
pozadany efekt. W celu wygtadzenia powierzchni nalezy zwilzy¢ beton woda i pacg wenecka na ptasko, ruchami okreznymi wygta-
dzac¢ w taki sposéb by zacierac¢ granice miedzy fragmentami. Wystajace jeszcze ziarna piasku utworza charakterystyczne wzery.
Nalezy pamietac, aby taczenie kolejnych fragmentéw $ciany odbywato sie "mokre na mokre". W przypadku stosowania szablonéw po
przyklejeniu ich w przeznaczonym miejscu, nanies¢ tynk paca wenecka na caty szablon, a nastepnie usunac szablon zanim tynk
zacznie wigzad. Kiedy finalny efekt dekoracyjny zostanie otrzymany powierzchnie nalezy zabezpieczy¢. W tym celu po wyschnieciu
powierzchni tj. po ok. 24h TRAWERTYN zabezpieczy¢ lakierem SATGLAZER.

Wysychanie:

Czas wysychania tynku dekoracyjnego zalezy od stopnia przygotowania podtoza, temperatury i wilgotnosci i wynosi min. 24 godzin.
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TRAWERTYN

Podczas naktadania i wysychania materiatu temeperatura nie moze by¢ nizsza od +5°C oraz wyzsza niz +25°C. W niskiej temperatu-
rze i wysokiej wilgotnosci czas wysychania tynku wydtuzy sie.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

W trakcie pracy utrzymywac ostrze pacy w idealnej czystosci. Powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia tynkiem, a narazone na
zachlapanie nalezy zabezpieczy¢. Na jedna powierzchnie zaleca sie naktadac tynk z tej samej partii produkcyjnej lub mase zmieszang
razem przed aplikacjg (w przypadku réznych partii); w celu jej ujednorodnienia.

ZUZYCIE
Srednie zuzycie masy zalezy od sposobu naktadania, zastosowanych narzedzi, gruboéci warstwy, stopnia nieréwnosci podtoza
i wynosi 2,5 do 4,0 kg/m>.

CZYSZCZENIE NARZEDZI
Bezposrednio po zakonczeniu prac narzedzia nalezy sptukac czysta woda. Nie wylewac do kanalizacji i zbiornikow.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji. Przechowywac w oryginalnie zamknietym opakowaniu, w tempe-
raturze powyzej +5°C. Przechowywac pod zamknieciem i chroni¢ przed dzie¢mi.

DANE TECHNICZNE

KARTA TECHNICZNA

Dostepne opakowania: 10kg

Kolor: piaskowy
Zuzycie: 2,5-4,0 kg/m?
Czas schniecia: ok. 24 godz.
Temperatura podtoza: +5°C do +25°C
Temperatura otoczenia: +5°C do +25°C

NIEBEZPIECZENSTWO

Zawiera: Cement portlandzki

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H315 Dziata draznigco na skére

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skéry

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P264 - Doktadnie umyc¢ rece po uzyciu.

P271 - Stosowac wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P305+P351 +P338-W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontak-
towe, jezeli sa i mozna je tatwo usunac.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duz3 iloécig wody z mydtem.

P304+ P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na $wieze
powietrze i zapewnic¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie.

P333+P313 - W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki. Zasiegnac porady / zgtosic sie pod opieke lekarza.

P363 - Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

P501 - Zawartos$¢/pojemnik usuwac zgodnie z miejscowymi przepisami.

Produkt zgodny z: PN -EN 998-1: 2016
Deklaracja zgodnosci nr: DWU/47/TRAWERTYN/17

PRODUCENT
SKAELA TYCHY Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp.K.
ul Towarowa 23, 43-100 Tychy, Polska

Niniejsza instrukcja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastapi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jako$¢ wyrobu natomiast nie ma wptywu na warunki i sposoéb jego uzycia. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji
technicznej tracg waznos¢ wszystkie poprzednie karty techniczne.
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